ETUDE PLAQUE DE MAINTIEN DE ROULEMENT

Modélisation de la piece :

- par symétrie on n'étudie qu'une moitié

par principe de proportionnalité dans le domaine élastique on n'étudie qu'un matériau Re = 500 Mpa
- le calcul se fait par éléments finis

- on extrait la contrainte globale dite de Von Mises

F =400 daN
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Ep 25 mm

Contour (Analysis system)
Element Stresses (vonises)
T 2.887E+03

5.000E+02
[4.445E+DE
3.890E+02

T 3.335E+02
[E.TEDEHZIE
i 2.245E+02
— 1 BY0E+02
1.115E+02
5.601E+01

a.103E-01
Mo result
Max= 2.887E+03
Min = 5.103E-01

EAHyperApp\grisdecoupage\Plaque.h3d
Subcase 1- Casl: Static analysis

En épaisseur 2.5, la moiti€é de la piece est
FORTEMENT plastifiee ( dépassement de la limite
élastique)

Des valeurs de contraintes de nlus de 2000 MPa !l
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Ep & mm

Contour (analsis system)
Element Stresses fvanhlises)

T 92ME+D2

g 5.000E+02
[4.44EE+DZ
3.892E+02

T 3.3348E+02
2.785E+02
[2.231 E+02
1.677E+02
1.123E+02

5.695E+01

1.872E+00

Mo result
Max=9.221E+02
Min=1.572E+00

oy

EAHyperApp\grisdecoupage\Plaque ep5.h3d
Subcase 1 - Casl: Static analysis

En épaisseur 5, hormis un matage local prées de
I'embase, la piece est BIEN dimensionnée pour un
acier a Re = 500 MPa

Les valeurs de contraintes restent inférieures a la
limite élastique 500 MPa
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